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Betonieren bei kalter Witterung

Einleitung

Fir die Herstellung und den Einbau von Beton bei tiefen Temperaturen missen verschiedene
Massnahmen ergriffen werden. Je tiefer die Temperatur des Betons ist, desto langsamer verlauft
dessen Erhartungsprozess. Bei Temperaturen unter 0°Celsius kann der Beton gefrieren. Tiefe
Luftfeuchtigkeit erhéht zudem das Risiko von Schwindrissen.

Die Norm SIA 262 schreibt vor, dass die Temperatur des Frischbetons beim Einbringen +5°Cel-
sius nicht unterschreiten darf. Bei Lufttemperaturen unter -3°Celsius ist eine Frischbetontempe-
ratur von mindestens +10°Celsius anzustreben. Ohne besondere Vorsichtsmassnahmen ist bei
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von einem Betonieren abzusehen.

Phase 1: Planen und Vorbereiten

Bei kaltem Wetter kann betoniert werden, wenn entsprechende Vorkehrungen getroffen sind:

e Beschleunigung der Festigkeitsentwicklung durch den Einsatz eines Erhartungsbeschleuni-
gers, z.B. Frostschutzmittel

e Verlangerung der Ausschalfristen sowie der Nachbehandlungsdauer

¢ Furdie Schalung Verwendung von Materialien mit erhéhten thermischen Isolationseigenschaf-
ten z.B. Holz und fiir die Nachbehandlung z.B. Thermomatten

o Bauteil oder ganzes Gebaude vor Warmeverlust und Luftzug schitzen

Die Gefrierbestandigkeit des jungen Betons ist dann erreicht, wenn er eine Druckfestigkeit von
5 N/mm? aufweist.

Phase 2: Einbringen und Verdichten

¢ Auf gefrorenem Baugrund und gefrorenen Bauteile darf nicht betoniert werden

¢ Schalungsflachen und Bewehrungen sind frei von Eis und Schnee zu halten

e Das Schalungstrennmittel darf an der Schalung nicht gefrieren

¢ Der vorgewarmte Beton muss zlgig eingebaut und sofort verdichtet werden

e Keine Forderbander verwenden

¢ Fir den eingebrachten Beton sind Vorkehrungen zu treffen, um die Betontemperatur laufend
messen zu konnen

e Wenn die Bewehrung kalter als +1°Celsius ist, muss mit Warmezufuhr dafur gesorgt werden,
dass sich wahrend des Betonierens an ihrer Oberflache keine Eisschicht durch Kondenswas-
ser bildet

¢ Bei besonders tiefen Temperaturen und hohem Bewehrungsgehalt ist die Bewehrung unmit-
telbar vor dem Einbringen des Frischbetons zu warmen

¢ Bei Lufttemperaturen unter —3°C muss zusatzlich mindestens fur drei Tage eine Frischbeton-
temperatur = +10°C gehalten werden
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Phase 3: Nachbehandlung

Der Beton muss unmittelbar nach dem Einbringen vor Warmeentzug und Feuchtigkeitsverlust
geschutzt werden. Bei kaltem und trockenem Wetter ist der Feuchtigkeitsgehalt der Luft sehr
niedrig. Das Abdecken reduziert die Gefahr von Temperatur- und Schwindrissen. Fur das Abde-
cken eignen sich Thermomatten ideal. Kann die Thermomatte nicht direkt auf die Betonoberfla-
che gelegt werden, ist der Beton vor Zugluft zu schitzen.

In speziellen Fallen muss das Bauteil oder das ganze Bauwerk vor Warmeverlust geschitzt wer-
den oder sogar beheizt werden. Art und Dauer der Nachbehandlung hangen von den Witterungs-
bedingungen, der Festigkeitsentwicklung des Betons sowie der Geometrie der Bauteile ab. Sinkt
die Betontemperatur wahrend des Erhartens zeitweise unter 0°Celsius ab, sind die Ausschalfris-
ten mindestens, um diese Zeitspanne zu verlangern. Da die Festigkeitsentwicklung bei kalten
Temperaturen langsamer verlauft, muss das Ausschalen wesentlich spater als normalerweise
erfolgen. Konsequente und verldngerte Nachbehandlung reduziert die Gefahr von Ausblihun-
gen. Die Uberwachung der Betontemperatur erméglicht eine genaue Beurteilung des Abbinde-
und Erhartungsvorganges. In kritischen Fallen ist die Festigkeit vor dem Ausschalen zu bestim-
men. Bei der Prifung mit dem Betonprifhammer kann die Verletzung des Betonbauteils mini-
miert werden. Wird die Festigkeit anhand von Betonprobewirfeln beurteilt, missen deren klima-
tische Randbedingungen wahrend der Erhartungsphase mit jenen des Bauteils direkt vergleich-
bar sein.

Ablehnung der Haftung

Die Belag und Beton AG Rothenburg befolgt bei der Produktion von Beton und beim Transport
auf die Baustelle die Vorgaben und Normen und stellt das Mix-Design fur kalte Witterung zusam-
men.

Auf den Einbau von Beton bei kalter Witterung auf der Baustelle kann die Belag und Beton AG
Rothenburg keinen Einfluss nehmen (siehe Anforderungen oben).

Aus diesem Grund lehnt die Belag und Beton AG Rothenburg alle Verantwortung fir mogliche

Schaden am Beton oder ungentgende Festigkeitsentwicklung, verursacht durch das Betonieren
bei kalter Witterung, ab.
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